
ALBAÑILERIA 

 
TABIQUE CERAMICO 

(carpintería de aluminio) 

 
La cara interna del muro de fachada, va enfoscada para 
evitar posibles filtraciones; en la cámara que se forma 
con el trasdosado se han colocado planchas de polies-
tireno expandido como aislante térmico. 

El trasdosado y cerramiento de la cámara es un tabique 
de LHS recibido con pasta de yeso, en el que van alo-
jadas las garras del tubo de aluminio que actúa como  
precerco de la carpintería de ventana, como soporte del 
cajón de madera del eje de la persiana y como sujeción 
de los perfiles de las guías de la mencionada persiana, 
al estar toda la carpintería colocada a haces interiores 
del hueco. 

El tabique está revestido con un guarnecido maes-
treado con yeso grueso y un enlucido con yeso fino. 

En el tabique está alojado el recogedor de la cinta de la 
persiana. 
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