
PAVIMENTOS Y SOLERAS 

 
ADOQUINADO 

(sobre cama de hormigón) 
 

Sobre el soporte resistente se ha dispuesto una capa 
o cama  de hormigón. 

Sobre ésta se coloca una de mortero de cemento se-
miseco que sirve de regularización y a la vez de mor-
tero de agarre, en la que se introducen los adoqui-
nes, que son piezas de hormigón vibroprensado. 
Previamente se han debido colocar los bordillos de 
confinamiento. 

Se extiende una lechada de cemento para relleno de 
juntas. 
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