
PAVIMENTI E SOLETTE 

 
PAVIMENTAZIONE IN PIETRA 

 
Tale particolare dispone di uno strato di malta ce-
mentizia, avente spessore di 5 cm., poggiante sulla 
base di supporto. 

Preventivamente si è delimitata la superficie, desti-
nata alla pavimentazione, mediante cordoli di confi-
namento. Successivamente, si poggia il pietrame di-
sponendolo per ottenere il disegno desiderato. È con-
sigliabile che la pavimentazione sia connessa con 
uno strato sottile di cemento. Infine, si bagna il pavi-
mento per eliminare lo stato di malta superficiale. 
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