
PAVIMENTI E SOLETTE 

 
CEMENTO STAMPATO 

 
Sulla base si pone in opera uno strato di cemento li-
vellato che ricopre la funzione di soletta.  

In sostituzione di una rifinitura di mattonelle, o un al-
tro tipo di pavimento, si imprime sulla superficie del 
cemento fresco una trama rettangolare attraverso la 
pressione esercitata da una griglia metallica. 
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