
PAVIMENTI E SOLETTE 

 
PAVIMENTO PER ESTERNO 

 
Tale particolare dispone di uno strato di cemento li-
vellato poggiante sul supporto; inoltre, si colloca il pa-
vimento, costituito da mattonato per esterno, rifinito 
con malta cementizia.  

Il mattonato presenta una forma compattata.  

Successivamente, al fine di connettere il mattonato, 
si applica un sottile strato di cemento che penetra in 
profondità. Infine si elimina il materiale in eccesso.  
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